KLEiB

ZAPRAWA KLEJACA

DO PRZYKLEJANIA
PLYTEK CERAMICZNYCH

DO STOSOWANIA
WEWNATRZ POMIESZCZEN - typ C1

Wygodne i ekonomiczne stosowanie;

Doskonata przyczepnos¢;

Do wszelkiego rodzaju ptytek ceramicznych, terakoty i gresu;

Wodoodporny;

ZASTOSOWANIE

KLEIB C9 jest cementowa zaprawa klejaca, przeznaczong do przyklejania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych
(glazura, terakota). Podtoze dla zaprawy KLEIB C9 moze stanowic¢ tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton,
jastrych cementowy i anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego
typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. KLEIB C9 nadaje sie takze do wyréwnywania
i szpachlowania powierzchni. Mozna jej uzywac wewngatrz budynku, stosujac warstwe o grubosci 2+5 mm.

WLASCIWOSCI

KLEIB C9 jest gotowg, suchg mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkdw modyfikujacych.
Dzieki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w uzyciu.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
osfabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.
Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiaja zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy KLEIB C9 (2+5 mm),
nalezy korygowac¢ uzywajac materiatéw zalecanych do tego typu prac. Nadmierng chtonnos¢ podtoza nalezy
zredukowac stosujac emulsje gruntujace np. KLEIB G1. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach,

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki
0,24+0,26 | wody na 1 kg zaprawy
6,00+6,50 | wody na opakowanie
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Czas gotowosci zaprawy do pracy
ok. 3 godzin

Czas otwarty pracy
min. 20 minut

Czas korygowania ptytki
ok. 10 minut

Temperatura przygotowania zaprawy
od +5°Cdo +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac
od +5°Cdo +25°C

Uzytkowanie posadzki
po 72 godzinach

Fugowanie
po okoto 48 godzinach

Minimalna grubo$¢ warstwy zaprawy
2mm

Maksymalna grubo$¢ warstwy zaprawy
5mm

o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepnosci,

polegajaca na przyklejeniu plytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 3 godzin.
SPOSOB UZYCIA

Zaprawe KLEIB C9 stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy naniesc ja na przygotowane podtoze gtadka pacg stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢
i wyprofilowac¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktadac zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje
wiasciwosci klejace przez okoto 10+20 minut (w zaleznoéci od parametréw podtfoza i otoczenia). Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozyc¢ ptytke i doktadnie docisnac ja do podtoza. llos¢
zaprawy nanoszonej na podfoze powinna by¢ tak dobrana, aby po dociénieciu ptytki, powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki).
W przypadku oktadzin podtogowych zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byfa catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$niecia.
Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwac nadmiar zaprawy pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki
lub fugowanie oktadziny mozna rozpoczac po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni.
Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu lecz nie ma wptywu na sposéb jego zastosowania. Powyzsze informacje nie moga zastapic fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaja
go od stosowania regut sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku watpliwosci zaleca si¢ przeprowadzenie wtasnych prob lub kontakt z obstugg techniczna KLEIB sp. z 0.0.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m?, na kazdy 1 mm grubosci warstwy sklejenia.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, gtadka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezpo$rednio po uzyciu.

OPAKOWANIA

Worki papierowe, 54 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Chronic¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone oczy
przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac porady lekarza. W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnac porady lekarza, pokazac opakowanie lub etykiete.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyréb zgodny jest z PN-EN 12004+A1: 2012 dla kleju klasy C1.
Czas otwarty — przyczepnos¢ po czasie nie krotszym niz 20 minut wg PN-EN 1346 >0,5 N/mm?

Przyczepno$¢ przy rozcigganiu wg PN-EN 1348

poczatkowa > 0,5 N/mm?

o zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm?

po starzeniu termicznym Wiasciwosci nie oznaczono
po cyklach zamrazania i odmrazania

Klasa reakgji na ogien Al

Wiasciwosci nie oznaczono Nieodpowiedni do zastosowar zewnetrznych.

Wyréb posiada Atest Higieniczny

www.kleib.pl | e-mail: biuro@kleib.pl | Zaktad: 54 233 82 83 | Biuro Handlowe: 54 252 28 77




